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Stahlbleche | Lichtplatten | Stegplatten

Allgemeine Hinweise zur Verlegung von Lichtplatten

Wellplatten

Lagerung von Wellplatten

Wellplatten sind eben auf ebener Flache und nicht auf Paletten und Kanthélzern zu lagern

Platten dirfen nicht der direkten Sonnenausstrahlung ausgesetzt sein.
Temperaturen Uber 60° Celsius (Hitzestau) sind zu vermeiden.

weiBer PE-Folie gegen Witterungseinflisse rundum zu schitzen.

Bitte beachten Sie bei der Planung der Unterkonstruktion:

Die Lagerung muss trocken und staubfrei, mdglichst im Innenbereich erfolgen. Bei Lagerungen im AuBenbereich sind die Platten mit

| Die Unterkonstruktion ist gemaB den statischen Erfordernissen bezuglich Wind und Schneelasten auszufiihren.
m Empfohlenes Material fir die Unterkonstruktion: Verzugsfreies Holz (Brettschichtholz) oder Metall.
| Die Mindestdachneigung betréagt mindestens 5 Grad (entspricht 9 cm pro Meter). Durch eine starkere Dachneigung wird der

Selbstreinigungseffekt der Platten erhoht.

| Die Unterkonstruktion muss auf der Oberseite mit weiBer Dispersionsfarbe oder reflektierend mit Aluminium-Klebeband ausgebildet sein.

[ | Lacke und Lasuren missen vor der Montage der Platten ausgediinstet und trocken sein.

| | Wellplatten werden quer zum Gefélle bzw. zur Wasserlaufrichtung untersttzt.

m Bitte beachten Sie die jeweils glltigen Unterstiitzungsabstande gemaB den Angaben in unserer Preisliste.

Hinweis

] Bitte beachten Sie, dass alle Wellplatten nur auf entsprechend geeigneten Laufbohlen begehbar sind. Diese sollten zusatzlich mit
Schaumstoff, Teppich oder ahnlichem unterlegt werden.

m Fir den Dachbereich sind folgende Maximaltemperaturen zu beachten: Fiir Wellplatten aus PVC gilt eine Maximaltemperatur von 60 °C, fir

Wellplatten aus Acrylglas liegt diese bei 75 °C.

Relmgung und Pflege

Die Platten kénnen mit einem handelstiblichen Haushaltsspulmittel und klarem Wasser gereinigt werden.

In der Regel gelten folgende Hinweise
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Bauseitige Zuschnitte werden mit einem hochtourigen, hartmetallbestiicktem
Vielzahnsageblatt oder einer Stichsédge ohne Pendelhub (Kunststoffsédgeblatt)
durchgefuhrt. Darauf achten, dass die Platten beim Zuschneiden fest aufliegen.
Beim Schneiden der Platten ist ein Seitenanschlag zu verwenden, um
Verkantungen zu vermeiden.

Die Bohrlécher mit einem Kegel- oder Stufenbohrer durchfiihren. Die Bohrlécher
mindestens 4 mm gréBer als den Schraubenschaftdurchmesser dimensionieren.
Der Schraubenschaft muss mittig im Bohrloch platziert werden, um eine
gleichmaBige  Ausdehnung der Platten zZu gewabhrleisten. Die
Befestigungsschrauben sind nicht zu fest anzuziehen. Beim Bohren ist die Platte
am Bohrpunkt zu unterstitzen, um Vibrationen zu vermeiden. An den
Uberlappungspunkten ist keine Verschraubung vorzunehmen.

Hauptwetterrichtung
L
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Verlegerichtung
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Die Platten werden in der Seitenliberlappung immer entgegen
der Hauptwetterrichtung verlegt. Die Uberdeckung in Richtung
des Wasserlaufs ist abhangig von der jeweiligen Dachneigung:
Dachneigung von 5 bis 17 Grad = 200 mm; Dachneigung Uber
17 Grad = 150 mm.

Die Platten werden in Wasserlaufrichtung verlegt. Die
maximalen Verlegelangen der einzelnen Plattensorten sind
geman den Angaben in unserer Preisliste einzuhalten.

Der maximale Plattenliberstand im Traufenbereich betragt je
nach Profil 150 bis 200 Millimeter.



Die Befestigung der Platten erfolgt im
Dachbereich auf dem Wellenberg, als
Wandverkleidung im Wellental.

Befestigungspunkte

Werkstoff Profil Befestigungen Wellenberg/ -tal
Acryl 76/18 2.-5.-9.-12
PVC /PC 76/18 1.-4.-7.-10.- 13.

70/18 1.-4.-7.-10.-13.-15

Verlegen von Wellplatten aus Polycarbonat und PVC

Mit der gekennzeichneten Flache nach auBen
auf die  Unterkonstruktion legen. Bei
strukturierten Wellplatten ist die strukturierte
Seite nach innen zu verlegen. PVC- und
Polycarbonat-Wellplatten ~ sind  mit  der
gekennzeichneten UV-Schutzseite nach auBen
zu verlegen.

Verlegen von Wellplatten aus Acryl

Entsprechend passende Abstandhalter sind
bei Dachverglasung zu verwenden. Den
Abstandhalter zwischen Unterkonstruktion und
Platte unter das Bohrloch legen.

Mittig durch das Bohrloch die Platten mit den
geeigneten  Schrauben  befestigen, die
Schrauben nicht zu fest anziehen.

Platten mit der glatten Seite nach auBen auf
die Unterkonstruktion legen.

Ist sowohl eine Seiten- als auch
Hoéhenlberlappung  geplant,  wird  ein
Eckenschnitt ausgeflihrt, um eine 4-fache
Uberlagerung der Wellplatten zu verhindern.
Hierbei werden die beiden mittleren Platten
angeschragt  geschnitten, dass  diese
nebeneinander liegen (Dehnung 10 mm).

Bei Wellplatten aus Acrylglas dirfen keine
Abstandhalter verwendet werden!

Die Kalotte passend uber das Bohrloch legen.
Mittig durch das Bohrloch die Platten mit den
geeigneten  Schrauben  befestigen, die
Schrauben nicht zu fest anziehen.

Die Warmedehnung von Acryl bedingt eine
Beschrankung der Plattenlange. Einzeln dirfen
die verlegten Platten maximal 4000 mm lang
sein. Bei groBeren Dachlangen sind mehrere
Einzelplatten hohentberdeckend zu verlegen.



